
Ergebnis

 � Schichtdicke [mm]
Kontrolle der eingebauten Belagsdicke [%]

 � Hohlraumgehalt [Vol.-%]
 � Verdichtungsgrad [%]

Zweck / Aussage

Bestimmung der Kennwerte am eingebauten Belag
Kontrolle des Einbaus in Bezug auf eingebaute Menge, Verdichtungsleistung und Schichthaf-
tung.

Durchführung

Bohrkernuntersuchung

Bohrkernentnahme

Waschen / Trocknen

Auftrennung

Tauchwägung
Attest

Visuelle Aufnahme
Schichtverlauf
Schichtdicken
Risse
Schichthaftung
Mischgutsorte pro 
Schicht optisch feststellen
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IMP Bautest AG Hauptstrasse 591 Telefon 062 389 98 99 info@impbautest.ch
Institut für Materialprüfung CH-4625 Oberbuchsiten Fax 062 389 98 90 www.impbautest.ch

Oberbuchsiten, den 23.04.2019 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte Probe. Dr. IMP Bautest

Es gelten die AGB. Projektleiterin Asphalt

Attest
Mischgutsorte AC 22

Prüfzeugnisnummer: 19-08-0000 Norm SN 640 430: 2013

Gesamtauftrag: 08-88-00000- 1 Schicht Schicht 2 BK 1 und 2

Projekt: IMP Bautest,

Zusammenstellung der Bohrkernuntersuchungen
Schicht Schichteigenschaften Mischgut Bohrkern

Probe Schicht Schicht-
dicke

Schicht-
haftung

Schichten-
verbund

Rohdichte
Mischgut

Raum-
dichte

Marshall

Raum-
dichte

Bohrkern

Hohlraum-
gehalt

Bohrkern

Ver-
dichtungs-

grad
Bohrkern

[mm] [x=nein] [kN] [Vol.-%] [%]
1 19-03024 Schicht 2 81 2521 2406 4.6
2 19-03025 Schicht 2 83 2521 2427 3.7

Mittelwert 82 2521 2417 4. 2

Maximalwert 83 2521 2427 4.6
Minimalwert 81 2521 2406 3.7

Sollwert

Sollbereiche
Einzelwert max.
Einzelwert min.
Mittelwert max.
Mittelwert min.

(*) = Werte ausserhalb des Sollbereichs
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Ergebnis

•	Schichtdicke [mm] 
Kontrolle der eingebauten Belagsdicke [%]

1
Zweck

Bestimmung der Kennwerte am eingebauten Belag.
Kontrolle des Einbaus in Bezug auf eingebaute Menge, 
Verdichtungsleistung und Schichthaftung.

Bohrkernuntersuchung

2
Durchführung

•	Hohlraumgehalt [Vol.-%]
•	Verdichtungsgrad [%]

Bohrkernuntersuchung


