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Bohrkernuntersuchung

Zweck / Aussage

Bestimmung der Kennwerte am eingebauten Belag

Kontrolle des Einbaus in Bezug auf eingebaute Menge, Verdichtungsleistung und Schichthaf-
tung.

Durchfuhrung
Waschen / Trocknen Visuelle Autnahme
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Ergebnis

¢ Schichtdicke [mm]

Kontrolle der eingebauten Belagsdicke [%0]

¢ Hohlraumgehalt [Vol.-%]
¢ Verdichtungsgrad [%]




