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Résultats

Détermination de la teneur en vides et des caractéristiques
mécaniques d’un enrobé bitumineux
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Attestation

Compactage

Diagramme de
force-déformation

Pesée en
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Presse Marshall

2 x 50 coups
130 - 195 °C
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L’essai Marshall ne donne pas d’indications sur la résistance aux déformations d’un
revêtement: il sert de valeur indicative et donne des indications sur la régularité d’une
production.
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SN EN 12697-6
SN EN 12697-30
SN EN 12697-34
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