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Exécution

Résultat

Détermination de la résistance aux déformations des
enrobés bitumineux compactés sous des charges
dynamiques

La pente au point d’inflexion fait effet de mesure pour la
résistance aux déformations

Scier les éprouvettes pour qu’elles soient plan-parallèles

Conditionner les éprouvettes à une température de 50 °C

Effectuer une simulation du trafic avec 10’000 cycles

Charge en forme de sinus sur toute la surface

déformation

impulsion
dynamique

Echantillon dans l’hydropulsateur

impulsion
dynamique
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nombre de cycles

point d’inflexion

pente kW

charge supérieure
0.35 N/mm pour AC T, AC B,

SMA et AC MR
0.20 N/mm pour AC

charge inférieure
0.025 N/mm

temps0.2 sec 1.5 sec
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Evaluation

(Carotte, éprouvette Marshall, éprouvette PCG)

Essai de fluage uniaxial par impulsion; charge en forme de haversine

Evaluation du risque de formation d’ornières.
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