
Examens sur carottes

But

Exécution

Résultats

Détermination des valeurs caractéristiques sur le
revêtement posé

Contrôle de la mise en oeuvre par rapport à la quantité posée, à la performance du
compactage et à l’adhérence entre les couches.

Epaisseur des couches [mm]

Masse volumique apparente de la carotte [g/cm

Contrôle de l’épaisseur du revêtement posé (quantité)

Teneur en vides [%-vol.] et degré de compactage [%]
]

Prélèvement
de carotte

Laver / sécher

Découpage

Pesée en immersionAttestation

Relevé visuel
structure des couches
épaisseurs des couches
fissuration
adhérence entre les couches
relever de manière visuelle
la sorte d’enrobé par couche
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