
Ergebnis

�� Korngrössenverteilung       Siebsummenkurve [Masse-%]

�� Löslicher Bindemittelgehalt [Masse-%]

Zweck / Aussage

�� Bestimmung der Korngrössenverteilung und des löslichen Bindemittelge-
haltes

�� Produktionskontrolle der Mischgutzusammensetzung

Durchführung

EN 12697-1
EN 12697-2

Mischgutextraktion mit Siebanalyse

Zweck / Aussage

Durchführung

Ergebnisse

Bestimmung der Korngrössenverteilung und des 
löslichen Bindemittelgehaltes
Produktionskontrolle der Mischgutzusammensetzung

Korngrössenverteilung   Siebsummenkurve [Masse-%]
Löslicher Bindemittelgehalt [Masse-%]

Mischgut

Gesteine

Füllergehalt

   Füller
+ Bitumen
+ Lösungsmittel

Extraktionsautomat

Sieben
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Mischgutextraktion mit 
Siebanalyse SN EN 12697-1

SN EN 12697-2


