
Ergebnisse

Durchführung

Zweck / Aussage

w/z, Luftporengehalt, Konsistenz, Rohdichte

(Würfel, Prismen, usw.)

Probenahme des Frischbetons

Durchführung der Prüfungen auf der Baustelle

Herstellen von Prüfkörpern für Laboruntersuchungen

Am Frischbeton werden die Steuergrössen ermittelt und auf die Eigenschaften des
erhärteten Betons geschlossen. So kann zu diesem Zeitpunkt noch Einfluss auf die
Qualität des einzubauenden Betons genommen werden.

Ermitteln der Steuergrössen des Frischbetons:
w/z, Luftporengehalt, Konsistenz, Rohdichte

Frischbetonkontrolle
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