
Zweck / Aussage

Durchführung

Ergebnis

Messung und Beurteilung der auswaschbaren Schadstoffe
aus Altlast- oder Recycling-Material

Die Menge und die Art der auswaschbaren Schadstoffe
wird festgestellt

Die mit Probenmaterial gefüllte Säule wird kontinuierlich mit
Wasser durchströmt. Das Wasser wird aufgefangen und

analysiertanschliessend

Oft ist nicht der gesamte Schadstoffgehalt wichtig, sondern der Anteil an auswasch-
baren Schadstoffen. Mit dem Säulenversuch wird die Abgabe von Schadstoffen in die
Umwelt simuliert.
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